» MAXLUBE

SAE 5W-30/10W-30 API SP

DESCRIPCION

MAXLUBE API SP es un aceite lubricante para
motores a gasolina que cumple las especificaciones
API SP, SN Plus e ILSAC GF-6A para vehiculos de
pasajeros, camionetas y camiones livianos, con o sin
turbo, para los cuales se recomiendan grados de
viscosidad SAE 5W-30 o 10W-30. El aceite
MAXLUBE API SP es formulado con bases del Grupo
Il y sintéticas que brindan una estabilidad térmica
superior y mejor protecciéon a altas temperaturas
junto con aditivos de dultima generacién que
optimizan la utilizacién de recursos y eficiencia del
motor.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

El Lubricante MAXLUBE APl SP ofrece un
desempefio  superior con las  siguientes
caracteristicas:

e Excelente fluidez a bajas temperaturas,
facilitando el arranque en frio vy
previniendo el desgaste.

o Altaestabilidad térmica.

e Altaresistenciaalaoxidacion, acidificacion,
formacién de lodos y barnices.

e Mayor economia de combustible respecto
atecnologias anteriores.

e Posee excelente capacidad para el control
de depbsitos.

e Protege contra el fenédmeno de pre-
ignicion a baja velocidad en motores con
sistemas de turbo e inyeccién directa.

e Protege los sistemas de tratamiento de
gases de escape.
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ESPECIFICACIONES Y
APROBACIONES

Las propiedades especiales del MAXLUBE API SP
cumplen o superan los requisitos de desempeio
establecidos por normas y especificaciones de API
SP, SN Plus (RC), ILSAC GF-6A/GF5, Chrysler
MS6395, Ford WSS-M2C961-A/WSS-M2C946-B1
(SAE 5W-30) y NTC 1295.

PRESENTACION

e  Tambor de 55 Galones.

e  Minitambor de 15 Galones

e Baldede 5 Galones

e Cajade4 Unidadesde 1 Galon

e Cajade 12 Unidades de % de Galon
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SAE 5W-30/10W-30 API SP

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS TiPICAS

Caracteristica MAXLUBE API SP

Grado de Viscosidad SAE 5W-30 SAE 10W-30
Apariencia Ambar Ambar
Viscosidad Cinemética @ 40°C,
ASTM D445, cSt <s 7y
Viscosidad Cinematica @ 100°C,
ASTM D445, cSt 10,2 L
indice de Viscosidad, ASTM
D2270 151 139
Punto de Fluidez, ASTM D97,°C <-30 <-24
Punto de Inflamacién, ASTM
D92, °C >200 >200
TBN, ASTM D2896, mgKOH/g 7.4 7.4
Contenido de Agua, ASTM D95, 0 0
ppm
Corrosion al Cobre (3h @100°C)
(méximo), ASTM D130 2 2A
Espuma (maximo), ASTM D892

Secuencia |, mL 0/0 0/0

Secuencia ll, mL 0/0 0/0

Secuencia lll, mL 0/0 0/0

Los datos de estas pruebas tipicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en
cada produccion respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempefio del producto.

RECOMENDACIONES

Técnicas: Para mantener al maximo el desempefio del aceite en el motor recuerde realizar sencillos chequeos peridédicos como chequear el nivel de
aceite y cuando este cumpla con un tiempo prudente de trabajo, cdmbielo junto con el filtro del mismo; revise el sistema de enfriamiento del motor,
ya que un deficiente desempefio del mismo puede generar la carbonizacion del aceite y por consiguiente una mala lubricacion; revise los filtros de
airey gasolinay cambielos seglin las indicaciones del fabricante.

Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulacion del aceite evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, use guantes. En caso
de contacto lave inmediatamente con abundante aguay jabdn.

Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposicion debe estar de acuerdo con las regulaciones de la
autoridad local.

Para mas informacion sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas en la “Ficha de datos de seguridad
(Aceites Lubricantes) CCF-PI-LI-040” de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.AS.
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